Как отличить натуральную кожу от кожзаменителя?

	Отличить натуральную кожу от кожзаменителя очень трудно. В последнее время научились иммитировать даже запах настоящей кожи. Ведь новое поколение искусственных материалов, в состав которых входит кожаная крошка, имеет запах натуральной шкурки. Особенно в этом преуспели испанские и итальянские производители. 

Если изделие действительно сделано из натурального сырья, то на нем должен стоять (или висеть в виде бирки) знак кожи — эмблема, повторяющая очертания снятой шкуры. Искусственные материалы обозначаются ромбиком. 

В фирменных вещах все срезы, как правило, тщательно спрятаны внутрь. Но все же постарайтесь найти незакрытый (например, в месте вшивки замка, на стыке швов). Как правило, кожзаменители имеют основу, часто из текстиля. Поэтому если вы увидите тканевую основу или единичные торчащие нитки, перед вами сумка из искусственной кожи. 

Еще одна возможность - капнуть на кожу водой и посмотреть впитывает ли она ее. Если впитала и потемнела, то, вероятно, перед вами натуральная кожа, если нет, - кожзаменитель.

Кроме того, на производстве соблюдается технология выделки шкур, используются устойчивые красители, а подбором шкурок занимается скорняк. На кустарных же изделиях очень часто кусочки кожи отличаются по цвету, толщине и структуре. В идеале, толщина шкурок должна быть везде одинаковой, за исключением тех мест, где по ГОСТу допускается уплотнение. 

Вообще для натуральной кожи характерны мягкость и эластичность. 
Существенное отличие кожи от других материалов в том, что она не загорается над огнем. Попробуйте подержать кусочек кожи над зажженной спичкой или зажигалкой. Вы не заметите даже тления. Зато кожзаменитель сразу начнет плавиться. Поэтому если изделие из кожи попало под дождь или помялось, его можно высушить, а затем прогладить через сухую тряпку утюгом. Впрочем, некачественная выделка шкур все равно даст о себе знать - отдельные детали (лацканы, подборт) под воздействием влаги могут сморщиться или вздуться пузырем. 

Еще одно средство - подержать кожаное изделие в руках: кожа нагреется, заменитель же останется холодным.


Как правильно выбрать кожу

	Новые вещи из кожи имеют специфический запах - это один из признаков, по которым можно отличить натуральную кожаную вещь от вещи из заменителя. Если вы хотите избавиться от запаха - посыпьте вещь молотым кофе и оставьте на целый день. С изделиями из светлой кожи подобную процедуру проводить не рекомендуется. Не менее важно при выборе кожи внимательно изучить материал: самой лучшей считается овечья кожа, также хороша и телячья кожа. Необходимо знать и то, что, чем моложе животное, тем лучше результат. 

Очень важно выяснить, насколько грамотно выделана кожа, и хорошо ли она прокрашена. Качество покраски специалисты советуют проверять по краям кожи на швах - они должны быть того же оттенка, что и остальной материал. Не следует забывать и о том, что кожа имеет свойство растягиваться. Поэтому тщательно подбирайте размер, а от тех вещей, которые кажутся великоватыми, лучше отказаться сразу. 

Обязательно нужно проверить наличие фирменной бирки, на которой должно быть подробно указано, как ухаживать за обновкой. Значок Р (перхлор) показывает, что изделие можно отдавать в специализированную химчистку.

Один из основных критериев при покупке изделия из кожи - это ее производитель. Зарекомендовавший себя брэнд без всяких утомительных проверок гарантирует качество материала и доставит настоящее удовольствие от новой покупки. Однако, не секрет, что, как турок, так и русский нынче ловко и без стеснения горазд пришивать к кожаным курткам, сшитым в ателье “на малой Арнаутской”, лейблы типа “Pacco Raban”, “D&G”, “Valentino”. Подобные вещицы нынче свободно продаются в магазинах “Все для шитья”. Однако, потребитель сам должен понимать, что одежда из коллекции известного кутюрье стоит не несколько тысяч рублей, а, скорее, несколько тысяч долларов. 

Тем не менее, согласно статистике Комитета по защите прав потребителей на качество приобретенных изделий из кожи жалобы практически отсутствуют. Возможно, это говорит о достаточно неплохом качестве продаваемых изделий. Но не исключено, что дело в другом: проблему удается решить непосредственно с руководством магазина, не доводя дело до вмешательства представителей комитета. Напомним, что если вы все же обнаружили недостатки в купленном изделии, - вы имеете право на его ремонт, замену либо выплату стоимости приобретенной вещи (на ваш выбор).
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Как определить качество кожи

	Насколько качественный предлагаемый вам продукт, будь то готовое изделие или лоскут кожи, из которого вы собирайтесь сшить вещь, можно проверить непосредственно на месте покупки. Для этого необходимо знать некоторые свойства кожи (отчасти они схожи со свойствами резины).

- Самый традиционный совет - покупайте кожаные изделия не на рынке, а в фирменном магазине, коих сейчас рекламируется огромное количество. На рынке вас будут убеждать, что вещь кожаная: зажигалкой, например, «поприжигают» - кожзам при таком обращении оплавится. Но все равно - или кожа окажется грубая, а одежда тяжелая, или швы расползутся через несколько месяцев. 

- Поинтересуйтесь, из чьей кожи сделана вещь. Самая долговечная кожа - буйвола, быка и теленка. При правильной выделке она прослужит около 10 лет. Свиная кожа - более доступна по цене, но у нее есть неприятная склонность к «расползанию» - со временем одни детали куртки начинают сидеть на фигуре более плотно, а другие - оттопыриваться. Ее нужно оберегать от сильных растяжений. Срок службы куртки из свиной кожи - 3-5 лет. 

- Обратите внимание на страну-производителя. Качественную кожаную одежду обычно делают в Европе - Италии, Англии, Швеции, Германии, Франции. 

- Проверяйте, одинаковой ли толщины кожа по всему изделию - тщательно осмотрите горловину, проймы, участки по сторонам от молнии - на подделках именно там обычно ставят более тонкую кожу. 

- На качественной коже не должно быть заломов и мятых участков. 

- О качестве можно судить и по материалу, из которого сделана подкладка. Если это синтепон - скорее всего, куртка принадлежит к среднему ценовому уровню и кожа имеет соответствующее качество выделки. 

- Обязательно проверьте качество кнопок и молний; первые не должны быть тугими или непрочными, вторые должны легко застегиваться-расстегиваться. 

- Проверяйте лицевую сторону изделия. При воздействии на поверхность (немного поскребите пальцем) кожа не должна отшелушиваться. 

- Качественная кожа должна принимать первоначальную форму. Для проверки этого следует вытянуть край изделия и распрямить. Никаких следов оставаться не должно. 

- Теперь посмотрим, насколько стойкий краситель был применен при выделке. Для этого немного смочите какой-нибудь белый подручный материал (лучше вату) и проведите по лицевой поверхности – следов краски оставаться не должно, в противном случае во время носки изделие будет подкрашивать вашу одежду. 

- Самое время обратить внимание на внутреннюю сторону лоскута. Мездра должна быть однотонной. Не допускайте прокраса пятнами. По толщине прокрас должен быть равномерным. Может быть такое, что низ и лицевая сторона прокрашены, а середина – белая. Если поцарапать такую кожу, то откроется белый, не прокрашенный слой. 


